
 

Selejtezési feltételek

Vizuális vizsgálat látható száltörések iránt DIN 15020 2. lapja szerint. 

 

Kötéltípus
kötélátmér
ő/szerkezet

Teherviselő huzalok 
száma a pászmákban

Látható törött szálak a kötélátmérő 6-szorosának 
megfelelő hosszúságú szakaszon

Látható törött szálak a kötélátmérő 30-szorosának 
megfelelő hosszúságú szakaszon

PAWO F3 Ø 6,5 114 6 12

  Ø 7-20 152 10 19

PAWO F7   152 13 26

PAWO 
F7S   152 13 26

PAWO 
F10 Ø 8-12 117 10 19

  Ø 13-20 144 13 26

PAWO 
819W   152 13 26

PAWO 
836WS   288 24 48

F819 S-FE     10 19

F819 
W-FE     13 26

F819 S-FE 
DT     10 19

PAWO F1 6 x 19 114 10 19

  6 x 19 S 114 6 12

  6 x 19 W 114 10 19

  8 x19 S 152 10 19

  8 x19 W 152 13 26
 

További vizsgálatokról a DIN 15 020 / 2.-4. lapja rendelkezik. 
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